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_t\?._/,'o/‘ Infrarot-Strahler optimieren Pulverlackbeschichtung

i auf MDF-Platten
-

INFRARED

Ein Infrarot-Booster von Excelitas hilft der Firma Sauter GmbH MDF-Platten mit Pulverlack zu beschichten. Solche Platten werden vielfach als
Material fur Tische, Schranke oder Bliromdébel eingesetzt. Die Pulverlackierung stellte das Unternehmen allerdings vor eine Herausforderung,
denn Holzfasern sind kaum elektrisch leitend und auBerdem hitzeempfindlich. Ein hochreaktiver Niedertemperatur Pulverlack brachte
schlieBlich den Durchbruch. Pulverlack wird aufgetragen, geschmolzen und muss danach gehartet werden. Nach einer Abkiihlung kdnnen die
Platten weiterverarbeitet werden.

Der zuvor genutzte Pulverlack- Ofen erreichte allerdings bald seine Kapazitatsgrenze. Anstatt den Ofen zu verldngern, entschied man sich bei
Sauter fur einen Infrarot-Booster von Excelitas, einem vorgeschalteten zuséatzlichen Infrarot-Modul. Der Booster wurde gleich nach der
Beschichtungsstation installiert. Innerhalb weniger Sekunden wird das Pulver dort auf 140-150 °C vorgeheizt und geschmolzen. Der bereits
vorhandene Ofen wird fur die Aushartung genutzt.

Der Booster ist ausgestattet mit mittelwelligen Infrarot-Strahlern. Fur kritische Stellen an Vorder- und Hinterkante sind mittelwellige Carbon-
Strahler im Booster eingebaut, sie besitzen sehr kurze Reaktionszeiten und sind deshalb gut steuerbar. Die mittelwelligen Strahler sind fir die
Erwarmung der Oberflachen dauernd in Betrieb, wahrend die Carbon- Strahler nur getaktet werden, um die Kanten nicht zu Gberhitzen.
Mittelwellige Strahlung eignet sich sehr gut fur hitzeempfindliche Platten, da sie vorwiegend an der Oberflache erwarmt und nicht so tief in
das Material eindringt. Ein weiterer Vorteil von Infrarot-Strahlung ist die Vermeidung von Staubeinschlissen und Pulververwirbelungen, da es
keine Luftbewegung beim Erwarmen gibt.

Infrarot-Warme ist sehr energieeffizient. Tests haben gezeigt, dass Infrarot-Strahler nur 30 Sekunden bendétigen, um eine 19mm starke
Faserplatte auf 180°C aufzuwarmen, ein Konvektionsofen dagegen 16 Minuten. Das rasche Aufschmelzen verbessert die Lackqualitat und
erhoht die Durchlaufgeschwindigkeit, da das Holz méglichst kiihl bleibt und dadurch schneller zur Weiterverarbeitung bereit ist. Durch den
Einsatz des Infrarot-Boosters wurde viel Energie und Zeit gespart und der Beschichtungsprozess konnte optimiert werden.

Features

=Einsparungen von Zeit und Energie
=Qualitatsverbesserung durch rasches Anschmelzen
=Kein Verwirbeln oder Verschleppen von Pulver
=Kontaktfreies Erwarmen der Platten

Technische Daten

=sAufgeheiztin 30 Sek.

=|nfrarot-Booster mit mittelwelliger Strahlung fur
Oberflachenerwarmung und Carbon-Strahlern zum
Erwarmen von Vorder-und Hinterkanten

=Reaktionszeiten von 1-3 Sek. verhindern ein Uberhitzen des
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